
[bookmark: _GoBack]    Сроки хранения автомобильных шин регламентируются ГОСТом. Согласно ГОСТу 4754-97 пневматические шины, предназначенные для легковых автомобилей и прицепов к ним, легких грузовиков и малогабаритных автобусов, можно хранить на протяжении 5 лет. Возможность дальнейшей эксплуатации шины определяет потребитель в соответствии с ее техническим состоянием на свое усмотрение. 

    А в ГОСТе 24779-81 установлены правила и нормы, регламентирующие хранение пневматических шин. По этим правилам автомобильные покрышки должны храниться в затемненных просторных помещениях, соответствующих нормам пожарной безопасности. Допускаются температурные колебания от -30 до +35 градусов при относительной влажности не более 80 %. 

    Условия хранения мы, разумеется, соблюдаем. Да это и несложно.[image: http://www.kamtex.ru/system/inline_image/image/78/smile.png]
Срок хранения в течение пяти лет установлен не потому, что после этого шина протухнет или испортится (как продукты или лекарство). Гарантийный срок хранения не является сроком возможной эксплуатации. Это указание производителю, что по закону он не может установить меньший срок гарантии, что, естественно, защищает права конечного потребителя.
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